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HILTI MO: Hilti (Aust.) Pty Ltd

Address: 1 Homebush Bay Drive, Bldg. G
City: Rhodes N.S.W.
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Document
Dokument [No: 118/2016
X5
Inspection Document/ Priifbescheinigung
Certificate of compliance - Werksbescheinigun¢ 2.1
Test Report - Werkszeugnis 2.2
Specific Test Report - Abnahmeprifzeugnis 3.1
Item No. Product Designation Order No. Batch No. Quantity
Artikel-Nr. Produktbezeichnung Auftrags-Nr. Charge / Los-Nr. Menge
ITHS T4 WHS s HE
2133516 Anchor rod HIT-C-F-8.8 M12x150 N/A N/A N/A
Remarks:
Bemerkungen:
&t

We herewith certify, that the material described above complies with the terms of the order.
Hiermit bestatigen wir, dass die oben angefuhrte Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellung entspricht.

RWIEH, UEFRAHIAREERNESR.

Postal Information

Responsible Department

Name: Verantwortliche Stelle Q«ET <":}“‘"‘

Address: Service responsible

Date 5-Apr-16 Signature / Visum | &4
Datum
Tel IFax No.: EE] for HILTI (CHINA) LTD
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Results of the inspections / Ergebnisse der Priifungen / f £ 45 £ Blatt "A"
Document No
Dokument Nr. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6
X5 118/2016
Item designation
Artikelbegeichnung E?;i ﬂ; W*:aﬂsj:'er
TR - -
Item No.
Artikel Nr. 2133518 52211 66751
LS
Material
Werkstoff 8.8 8 HV140
HE
Standard
Norm ISO 898-1 DIN 934 DIN 125-1
LA
Batch No.
Charge / Los-Nr.
5
Receipt No 748198 745346 745349
Eingangs-Nr
BoRHS
Inspections / Prufungen / /& £
Chemical Composit.
Chem.Zusammensetzung POS.1 POS. 2 POS. 3 POS. 4 POS. 5 POS. 6
HERS
C % 0.41 0.13
Si %
Mn % 0.46
P % 0.018 0.015
S % 0.005 0.008
Cr%
Ni%
Mo%
N%
Mech. Properties
Mech. Eigenschaften POS. 1 POS. 2 POS. 3 POS. 4 POS. 5 POS. 6
IR AET
Rm (N/mm2) 947-960
Rp (N/mm2) 887-906
A5 % 14-15
HV 169-186
HRC *
Fp 67
Z %
Zinc Coating Thickness
Zinkschichtdicke POS. 1 POS. 2 POS. 3 POS. 4 POS. 5 POS. 6
EEREEE
Zn(um) 46-87 42-67 40-65
Ultimate tensile strength Zinc Coating Thickness
Rm Nmm2 Sk RnERE zn bm wREERE
Yield Strength Vickers hardness
Rp0.2 N/mm2 FREE HV T
o Elongation after fracture Proof load
AS * EEEGER) i N RERw

* . Tested by P8




